
棉大衣技术参数
1.甲醛含量、pH值、异味、可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 B类要求。

2.理化指标按照GB/T 2662-2017方法进行检测，技术要求：

2.1 面料色牢度

2.1.1耐皂洗色牢度（级）：变色≥3-4，沾色≥3-4

2.1.2耐干摩擦色牢度（级）：≥3-4

2.1.3耐湿摩擦色牢度（级）：≥3-4

2.1.4耐光色牢度（级）：变色≥3

2.2里料耐干摩擦色牢度（级）：≥3-4

2.3 纤维含量

2.3.1面料：棉≥20%

2.3.2里料：100%聚酯纤维

2.3.3填充物：100%棉

2.4面料起球（级）：≥3-4

2.5接缝性能：符合GB/T 21295-2014规定

3.外观质量：符合GB/T 2662-2017标准合格品要求。

4.其他技术要求

4.1面料纱线线密度（检测方法GB/T 29256.5-2012 方法A）：经纱（14±1）tex×2，纬纱（28±2）tex

4.2 填充物

4.2.1填充物质量：2.0斤/件，填充物质量允许偏差为≥-10%；检测方法参照GB/T 14272-2021 附录B。

4.2.2棉花颜色级：应符合白棉一级、白棉二级或白棉三级任意一项要求，检测方法按GB 1103.1-2012执行。

4.3 毛领：成分为100%聚酯纤维

5.标志标签和包装
5.1标志标签
号型标志印刷在尺寸6cmx4cm的白色涤纶水洗布上，并缝制在后身里领窝正中向下2cm位置，两侧扎线两端回针。字迹应清晰、整洁。其中号型根据服装实际情况勾选，一般情况下，170cm为小号，175cm为中号，180cm及以上为大号。

5.2包装
5.2.1内包装采用透明塑料袋。
5.2.2棉大衣外包装为塑料编织袋包装，每包10件，呈“++”打包，外包装上需标注产品名称、数量、重量、号型配比、生产日期、承制单位和监制单位
	应急救灾  棉大衣

	共10件
	大号3件  中号4件
小号3件
	XXkg

	生产日期：XXXX年X月

	承制单位名称  承制

	重庆市应急管理局  监制


图 2 外包装标注信息
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生产日期：XXXX年XX月


承制单位名称  承制


重庆市应急管理局  监制





图 1 号型标志
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